FIZIKA LOMA 
Fond časova: 30

Opis predmeta: U okviru ovog predmeta se analiziraju različiti mehanizmi koji dovode do pojave loma u konstrukcijama i uticaj strukturnih (veličina zrna, vrsta, oblik, vličina i raspodela sekundarnih čestica i/ili uključaka), termomehaničkih parametara (temperatura, brzina deformacije, naprezanje), radne sredine (temperatura, koroziona sredina,), načina izrade (kovano, valjano, presovano), načina spajanja na pojavu krtog loma, duktilnog loma, zamornog loma i statičke deformacije na povišenim tempraturama. Kandidati će ovladati tehnikama analize prelomljene površine, na stereo metalografskom mikroskopu i Skenirajućem elektronskom mikroskopu, sa ciljem osposobljavanja za samostalnu analizu loma, što je i uslov za izlazak na ispit. 

Cilj predmeta: Ovladavanje znanjima o fizičkoj suštini i mikromehanizmima loma koji dovodi do otkaza konstukcija 

PROGRAM:
KRTI I DUKTILNI LOM

· Vrste loma

· Mehanizmi stvaranja i širenja prskotine

· Uticaj brzine deformacije i temperature

· Uticaj veličine zrna i dispergovanih faza

· Stroov, Kotrelov i Smitov model

· Uticaj mikrostrukture i mehaničke anizotropije, sastava legure i TM obrade 

· Otpusna krtost, vodonična krtost i krtost naponske korozije

· Krti i duktilni prelom – primeri – eksperimentalne vežbe

ZAMORNI LOM 

· Mehanizmo stvaranja i širenja prskotine

· Deformaciono ojačavanje i omekšavanje

· Uticaj mikrostrukture, termomehaničke obrade, radne sredine i temperature 

· Uticaj amplitude naprezanja, amplitude deformacije, sistema naprezanja i koncentracije naprezanja

· Lomovi izazvani zamaranjem – primeri – eksperimentalne vežbe

STATIČKA DEFORMACIJA NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA – PUZANJE - (6 časova)

· Trajno statičko popuštanje. 

· Primarni, sekundarni i tercijarni stadijum puzanja

· Mehanizmi popuštanja 

· Visokotemperaturno i niskotemperaturno puzanje

· Uticaj strukure na popuštanje

· Lomovi izazvani puzanjem – primeri – eksperimentalne vežbe

	nedelja u semestru
	Aktivnost 

	1
	Vrste loma; Krti i duktilni lom. Mehanizmi stvaranja i širenja prskotine

	2
	Uticaj brzine deformacije i temperature; Uticaj veličine zrna i dispergovanih faza

	3
	Stroov, Kotrelov i Smitov model; 

Uticaj mikrostrukture i mehaničke anizotropije, sastava legure i TM obrade 

	4
	Otpusna krtost, vodonična krtost i krtost naponske korozije

	5
	Eksperimentalna vežba: analiza prelomljene površine krtog i duktilnog loma

	6
	Eksperimentalna vežba: analiza prelomljene površine krtog i duktilnog loma

	7
	Lom pod dejstvom promenljivog naprezanja – Zamorni lom; Mehanizmo stvaranja i širenja prskotine; Deformaciono ojačavanje i omekšavanje

	8
	Uticaj mikrostrukture, termomehaničke obrade, radne sredine i temperature 

Uticaj amplitude naprezanja, amplitude deformacije, sistema naprezanja i koncentracije naprezanja

	9
	Eksperimentalna vežba: analiza prelomljene površine zamornog loma

	10
	Eksperimentalna vežba: analiza prelomljene površine zamornog loma

	11
	Statička deformacija na povišenim temperaturama – puzanje; Trajno statičko popuštanje; Primarni, sekundarni i tercijarni stadijum puzanja; Mehanizmi popuštanja; Visokotemperaturno i niskotemperaturno puzanje

	12
	Uticaj veličine zrna i hemijskog sastava na popuštanje

	13
	Eksperimentalna vežba: analiza prelomljene površine loma usled puzanja

	14
	Zadatak-seminarski rad: Analiza prelomljene površine

	15
	Zadatak-seminarski rad: Analiza prelomljene površine
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NAČIN POLAGANJA ISPITA

Uradjen zadatak (35%). Ispit se polaže usmeno (65%). Polaganje je uslovljeno uradjenim zadatkom. 

Izračunavanje opterećenja studenta na predmetu:

Fond časova u semestru:



30

Priprema za seminarski rad:



20

Pisanje seminarskog rada:



15

Priprema za ispit:




25

UKUPNO:




          90 h

4 EPSB

Nastavnik:
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