ZAVARLJIVOST I SIGURNOST ZAVARENIH SPOJEVA

Smer: Metalurgija 

Fond časova: 30

Opis predmeta:
Upoznavanje sa zavarljivosti metala i legura i konceptom sigurnosti zavarenog spoja. Sigurnost se ocenjuje prema sklonosti ka nastanku četiri osnovne vrste prskotina u zavarenom spoju. Dati su mehanizmi nastanka prskotina i preporuke za smanjenje mogućnosti za njihovu pojavu. Na bazi odredjivanja mehaničko tehnoloških osobina i poznavanja dopuštene veličine i geometrije prskotina, može se dati ocena sigurnosti zavarenog spoja.

Cilj predmeta:
Osposobljavanje studenata da ocene zavarljivost nekog materijala na bazi prepoznavanja sklonosti ka nastanku osnovnih tipova prskotina. 

PROGRAM:

Osnovne koncepcije zavarivanja i sigurnosti. Pojam zavarljivosti materijala. Pojam sigurnosti. Zavareni spoj – definicije pojmova.

Zavarljivost i uslovi zavarivanja. Predgrevanje pre zavarivnja. Ekvivalent ugljenika i njegov uticaj na zavarljivost. Ekvivalent nikla i njegov uticaj na zavarljivost. Ekvivalent hroma i njegov uticaj na zavarljivost.

Prskotine nastale pri zavarivanju. Osnovna podela. Tople prskotine u zavarenim spojevima. Hladne prskotine u zavarenim spojevima. Lamelarno cepanje u zavarenim spojevima. Prskotine izazvane termičkom obradom zavarenog spoja. Metode za proveru sklonosti prema pojavi prskotina.

Sigurnost zavarenih spojeva. Odredjivanje mehaničko-tehnoloških osobina zavarenih spojeva. Otpornost na pojavu krtog loma. Uticaj temperature ispitivanja na mehanizam loma. Uticaj uslova opterećenja na mehanizam loma. Primena mehanike loma u proceni sklonosti ka krtom lomu. Pojam konstrukcijske čvrstoće.

Modelsko ispitivanje. Ocena konstrukcijske čvrstoće i sigurnosti preko mehaničkih osobina.

Tehnička regulativa i stepen dopuštenosti grešaka u zavisnosti od metalurško-tehnološkog kvaliteta zavarenih spojeva.

	nedelja u semestru
	Aktivnost 

	1
	Osnovne koncepcije zavarivanja i sigurnosti. Pojam zavarljivosti materijala. Pojam sigurnosti. Eksploatacija u prisustvu grešaka. Zavareni spoj – definicije pojmova.

	2
	Zavarljivost i uslovi zavarivanja. Predgrevanje pre zavarivnja. Ekvivalent ugljenika i njegov uticaj na zavarljivost. Ekvivalent nikla i njegov uticaj na zavarljivost. Ekvivalent hroma i njegov uticaj na zavarljivost.

	3
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Osnovna podela. Tople prskotine u zavarenim spojevima.

	4
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Tople prskotine u zavarenim spojevima.

	5
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Hladne prskotine u zavarenim spojevima.

	6
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Hladne prskotine u zavarenim spojevima.

	7
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Hladne prskotine u zavarenim spojevima.

	8
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Lamelarno cepanje u zavarenim spojevima 

	9
	Prskotine nastale pri zavarivanju. Prskotine izazvane termičkom obradom zavarenog spoja. 

	10
	Metode za proveru sklonosti prema pojavi prskotina

	11
	Otpornost na pojavu krtog loma. Uticaj temperature. Uticaj uslova opterećenja. Primena mehanike loma u proceni sklonosti ka krtom lomu. Pojam konstrukcijske čvrstoće

	12
	Modelsko ispitivanje. Ocena konstrukcijske čvrstoće i sigurnosti preko mehaničkih osobina. 





Preuzimanje teme seminarskog rada

	13
	Tehnička regulativa i stepen dopuštenosti grešaka u zavisnosti od metalurško-tehnološkog kvaliteta zavarenih spojeva.

	14
	Tehnička regulativa i stepen dopuštenosti grešaka u zavisnosti od metalurško-tehnološkog kvaliteta zavarenih spojeva.

	15
	SEMINARSKI RAD – odbrana
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NAČIN POLAGANJA ISPITA

Jedan pisani seminarski rad (40%). Ispit se polaže usmeno (60%). Polaganje je uslovljeno uradjenim seminarskim radom. 

Izračunavanje opterećenja studenta na nekom predmetu:

Fond časova u semestru:



30

Priprema za seminarski rad:



15

Pisanje seminarskog rada:



10

Priprema za ispit:




20

UKUPNO:




          75 h

3 EPSB
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