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	Циљ предмета

 

 
	 Циљ предмета је упознавање студената са принципима анализе лома савременим методама у области физике и механике лома, као и процедурама и стандардима који су резултат сталног развоја ових и сродних научних дисциплина.

	Исход предмета

 

 
	Лабораторијска испитивања, принципи анализе лома, самостални задаци и рад у лиценцираном програмском пакету за примену методе коначних елемената доприносе бољем разумевању проблема у пракси и њиховом ефикасном решавању. Студенти кроз курс стичу знање о савременим начинима за спречавање лома и обезбеђивање сигурног рада конструкција са прскотинама.

	Садржај предмета

Теоријска настава

 

 

 

 

Практична настава


	Лом у материјалима. Врсте лома. Фазе лома. Механизам настанка прскотине у различитим материјалима. Механизам и брзина раста прскотине. Утицај брзине деформације и температуре; Утицај микроструктурних параметара. Утицај технологије прераде. Карактеристичне појаве на површини прелома. Утицај радне средине. Идентификација врсте прелома

Подела прскотина. Испитивање епрувета са прскотинама. Енергетски критеријум раста прскотине. Стабилан раст прскотине и крива отпорности према расту. Одређивање Ј-интеграла и CTOD методама Кинга, ЕПРИ и РЕИ.. Нумеричко моделирање настанка лома. Формирање мреже коначних елемената у близини врха прслине.. Примена C* интеграла код одређивања отпорности према пузању. Примери побољшања жилавости материјала и отпорности ка настанку кртог лома. Механизми лома заварених спојева. Утицај заосталих напона. Ј-интеграл за мулти-материјално тело – примена на заварене спојеве. Динамичко оптерећење и замор материјала. Интегритет конструкција. Дијаграм анализе лома (FAD). PD 6493 процедура. Метода Р6. SINTAP процедура.

Квантитативна микроструктурна анализа коришћењем светлосног микроскопа. Основи фрактографије уз коришћење скенирајућег електронског микроскопа. Примери експерименталног, аналитичког и нумеричког одређивање параметара механике лома. Мерење ширине зоне коначног развлачења. Формирање дијаграма промене КIc за прелазну област материјала. Формирање криве отпорности према расту прслине. Модели раста заморне прслине. Решавање примера из области механике лома у лиценцираном програмском пакету за примену методе коначних елемената. 
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